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Сечение, мм Вес 1
м, кг

Вес
хлыста 6

м, кг

Метров
в тонне

Хлыстов
в тонне

ГОСТ

25×4 0,785 4,71 1 273,89 212,3 ГОСТ 103-2006

30×4 0,942 5,65 1 061,57 176,9 ГОСТ 103-2006

40×3 0,942 5,65 1 061,57 176,9 расчёт   в ГОСТ 103-2006 отсутствует; значение расчётное

40×4 1,256 7,54 796,18 132,7 ГОСТ 103-2006

Полосы толщиной 3 мм в ГОСТ 103-2006 нет — стандарт начинается с 4 мм. Строка 40×3 приведена потому, что размер
ходовой: это полоса, резаная из горячекатаного листа, и её масса расчётная.

Источник: https://kazterminal.kz/spravochnik/tablica-vesa-polosy/


