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Размер, мм Вес 1 м, кг Вес хлыста 12 м, кг Метров в тонне Хлыстов в тонне ГОСТ

25×4 1,46 17,52 684,93 57,1 ГОСТ 8509-93

32×4 1,91 22,92 523,56 43,6 ГОСТ 8509-93

35×4 2,1 25,20 476,19 39,7 ГОСТ 8509-93

40×4 2,42 29,04 413,22 34,4 ГОСТ 8509-93

45×5 3,37 40,44 296,74 24,7 ГОСТ 8509-93

50×5 3,77 45,24 265,25 22,1 ГОСТ 8509-93

63×5 4,81 57,72 207,90 17,3 ГОСТ 8509-93

63×6 5,72 68,64 174,83 14,6 ГОСТ 8509-93

75×6 6,89 82,68 145,14 12,1 ГОСТ 8509-93

80×8 9,65 115,80 103,63 8,6 ГОСТ 8509-93

90×7 9,64 115,68 103,73 8,6 ГОСТ 8509-93

100×7 10,79 129,48 92,68 7,7 ГОСТ 8509-93

100×10 15,1 181,20 66,23 5,5 ГОСТ 8509-93

125×8 15,46 185,52 64,68 5,4 ГОСТ 8509-93

140×10 21,45 257,40 46,62 3,9 ГОСТ 8509-93

160×10 24,67 296,04 40,54 3,4 ГОСТ 8509-93

Источник: https://kazterminal.kz/spravochnik/tablica-vesa-ugolka/


